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Efecto de la deformación por tracción sobre la orientación cristalográfica del recubrimiento y la resistencia a la corrosión en CNS de chapas 
de acero con recubrimientos base cinc 

E.A. SACCO, ].D. CULCASI, C.l. ELSNER Y A.R. DI SARLI 

En el intervalo de deformaciones estudiado y 
para el recubrimiento de 55Al-Zn, el único mo­
do de falla encontrado fue la fisuración del 
componente interdendrítico rico en cinc. 
En las probetas de acero/55Al-Zn, la influencia 
del grado de deformación sobre el comporta­
miento del sistema frente a la corrosión es fac­
tible de detectar y ponderar. En cambio, en las 
de acero galvanizado las diferencias de compor­
tamiento observadas con la deformación no pu­
dieron ser cuantificadas debido a que la fuerte 
actividad electroquímica del recubrimiento en 
el medio considerado produjo un rápido dete­
rioro del sistema protector. 
En todas las deformaciones analizadas, el recu­
brimiento de 55Al-Zn presentó propiedades 
anticorrosivas superlativas, con respecto a las 
del cinc solo. 
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